附件2

会议审查标准项目

请标准项目负责单位准备审查材料带至会上（标准送审稿，标准编制说明，意见汇总处理表）。普通磨料专业的准备40份，普通磨具专业的准备40份，超硬专业的准备40份，涂附专业的准备25份。

1、 普通磨料专业
	序号
	项目名称
	计划号
	制修订
	完成年限
	代替标准
	主要起草单位

	1
	普通磨料  清洁度的测定
	2009-0732T-JB
	修订
	2010
	JB/T10151—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所、白鸽磨料磨具有限公司、山东鲁信高新技术产业股份有限公司、太原双塔刚玉股份有限公司

	2
	普通磨料  pH值测定方法
	2009-0743T-JB
	修订
	2010
	JB/T 7984.1—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所、中平能化集团易成新材料有限公司

	3
	碳化硼  化学分析方法
	2009-0746T-JB
	修订
	2010
	JB/T 7993—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所、郑州嵩山磨料磨具有限公司

	4
	黑刚玉  化学分析方法
	2009-0748T-JB
	修订
	2010
	JB/T 7995—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所

	5
	石榴石 化学分析方法
	2009-0750T-JB
	修订
	2010
	JB/T 7997—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所

	6
	锆刚玉  化学分析方法
	2009-0751T-JB
	修订
	2010
	JB/T 7998—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所

	7
	普通磨料 石榴石磨料
	2009-0754T-JB
	修订
	2010
	JB/T 8337—1996
	郑州磨料磨具磨削研究所、连云港金利碳素有限公司

	8
	普通磨料 黑刚玉
	2009-0739T-JB
	修订
	2010
	JB/T 3629—1999
	太原双塔刚玉股份有限公司

	9
	普通磨料  微晶刚玉
	2009-0744T-JB
	修订
	2010
	JB/T 7987—1999
	山东鲁信高新技术产业股份有限公司、西峡县正弘单晶刚玉厂

	10
	普通磨料  单晶刚玉
	2009-0749T-JB
	修订
	2010
	JB/T 7996—1999
	山东鲁信高新技术产业、西峡县正弘单晶刚玉厂


二、普通磨具专业

	序号
	项目名称
	计划号
	制修订
	完成年限
	代替标准
	主要起草单位

	1
	普通磨具  组织号的测定方法
	2009-0756T-JB
	修订
	2010
	JB/T 8339—1996
	郑州磨料磨具磨削研究所

	2
	普通磨具 烧结刚玉砂轮
	2009-0733T-JB
	修订
	2010
	JB/T2956.1—1999
	苏州远东砂轮有限公司

	3
	普通磨具 烧结刚玉磨石
	2009-0734T-JB
	修订
	2010
	JB/T2956.2—1999
	苏州远东砂轮有限公司

	4
	普通磨具  磨轴承球基面砂轮
	2009-0755T-JB
	修订
	2010
	JB/T 8338—1996
	白鸽磨料磨具有限公司

	5
	普通磨具   蜗杆砂轮
	2009-0757T-JB
	修订
	2010
	JB/T 8373—1996
	南昌精艺磨料磨具有限公司、山东鲁信高新技术产业股份有限公司


三、超硬磨料及制品专业
	序号
	项目名称
	计划号
	制修订
	完成年限
	代替标准
	主要起草单位

	1
	超硬磨料  堆积密度测定方法
	2009-0738T-JB
	修订
	2010
	JB/T 3584—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所、郑州华晶金刚石股份有限公司

	2
	超硬磨料  取样方法
	2009-0742T-JB
	修订
	2010
	JB/T 3914—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所、中南钻石股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、郑州华晶金刚石股份有限公司

	3
	超硬磨料 人造金刚石微粉和立方氮化硼微粉
	2009-0745T-JB
	修订
	2010
	JB/T 7990—1998
	郑州磨料磨具磨削研究所、河南联合磨料磨具有限公司、郑州中南杰特超硬材料有限公司、河南黄河旋风股份有限公司

	4
	立方氮化硼 化学分析方法
	2009-0747T-JB
	修订
	2010
	JB/T 7994—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所、郑州中南杰特超硬材料有限公司、河南富耐克超硬材料有限公司

	5
	钻探用人造金刚石烧结体
	2009-0735T-JB
	修订
	2010
	JB/T 3233—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所、河南四方达超硬材料股份有限公司

	6
	拉丝模用人造金刚石烧结体
	2009-0736T-JB
	修订
	2010
	JB/T 3234—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所、河南四方达超硬材料股份有限公司

	7
	金刚石选形机
	2009-0758T-JB
	修订
	2010
	JB/T 8374—1996
	郑州磨料磨具磨削研究所、广西柳州地址探矿机械厂

	8
	金刚石框架锯条
	2009-0752T-JB
	修订
	2010
	JB/T 8000—1999
	北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司、宜昌黑旋风锯业有限责任公司

	9
	超硬磨料制品 人造金刚石或立方氮化硼研磨膏
	2009-0753T-JB
	修订
	2010
	JB/T 8002—1996
	郑州磨料磨具磨削研究所、第六砂轮厂


4、 涂附磨具专业

	序号
	项目名称
	计划号
	制修订
	完成年限
	代替标准
	主要起草单位

	1
	涂附磨具  砂布砂纸磨削性能试验方法
	2009-0730T-JB
	修订
	2010
	JB/T 10055—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所

	2
	分离涂附磨具磨料的方法
	2009-0731T-JB
	修订
	2010
	JB/T 10043—1999
	郑州磨料磨具磨削研究所

	3
	涂附磨具 带轴页轮  技术条件
	2009-0740T-JB
	修订
	2010
	JB/T 3891—1996
	佛山市顺德区大唐研磨材料有限公司

	4
	涂附磨具 装有卡盘和未装卡盘的页轮 技术条件
	2009-0741T-JB
	修订
	2010
	JB/T 3891—1996
	白鸽磨料磨具有限公司

	5
	涂附磨具 砂带
	2009-0759T-JB
	修订
	2010
	JB/T 8606—1997
	郑州方舟磨具有限公司、白鸽磨料磨具有限公司

	6
	筒形砂套
	20091740-T-604
	制定
	2011
	
	郑州方舟磨具有限公司


